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Zusammenfassung 

Lehmbauweisen sind weltweit die am häufigsten vorkommenden Konstruktionsarten von 

Wohngebäuden. Menschen wohnen seit Beginn ihrer Siedlungsgeschichte in aus Lehm er- 

richteten Gebäuden. Mit Einzug der Industrialisierung ging eine Ära langer Lehmbautradition 

in Deutschland vorerst zu Ende. Seit den 1980er Jahren nehmen die Aktivitäten – Bau mit 

Lehm – stetig zu. Die in den 1990er Jahren eingeführten "Lehmbau-Regeln" scheinen jedoch 

angesichts der Erkenntnisse europäischer Nachbarstaaten und aktueller Forschungsergeb-

nisse über die Tragfähigkeit von Lehmmauerwerk eher zu vorsichtig zu sein: modernes Lehm-

mauerwerk ist leistungsfähiger in Bezug auf die Standfestigkeit, vorausgesetzt, wesentliche 

Konstruktionsgrundsätze werden eingehalten. Gestützt durch historische Bauzeugnisse und 

baustatische- bzw. bauphysikalische Thesen wird davon ausgegangen, dass Lehm eine durch-

aus höhere Leistungsfähigkeit hat, als dem Baustoff bisher zugetraut wird. 

Das moderne tragende Lehmmauerwerk ist ein Plansteinmauerwerk und besteht aus extru-

dierten großformatigen Plansteinen mit den Abmessungen L 30,5 cm B 24 cm breit und H 

24,9 cm. Die Plansteine werden in bestehenden industriellen Ziegelfabriken hergestellt. Der 

Brennprozess, der den größten Energiefaktor bei der Ziegelproduktion darstellt, entfällt. Die 

vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass das moderne Lehmsteinmauerwerk aus großfor-

matigen Lehmsteinen ein sehr gutes Festigkeitsverhalten bei geringer Streuung der Ergeb-

nisse hat. Die Leistung von modernen Lehmmauerwerk ist trotz der geringeren Wandstärke 

von 24 cm hoch. In Kombination mit den üblichen Baumethoden, zeitgemäßen Planungsde-

tails und geprüften Schutzmaßnahmen für das Lehmmauerwerk, ist es möglich tragendes 

Mauerwerk aus Lehmplansteinen, wie es bei herkömmlichen Mauerwerkssteinen üblich ist, 

nachhaltig, effektiv und stabil zu bauen. Der Lehmmauerwerksstein zur Herstellung eines Hin-

termauerwerks wird als "normaler" industriell hergestellter Baustoff betrachtet. Das Lehm-

plansteinmauerwerk grenzt sich vom traditionellen Lehmbau ab. Es wird mit praxisüblichen 

Verarbeitungsmethoden auf der Baustelle hergestellt und ist z.B. mit modernen Fassaden- 

oder Dachkonstruktionen kombinierbar. Es ist zudem möglich das moderne Lehmmauerwerk 

als Fertigteilwand im Werk vorzufertigen.  

Das größte Misstrauen in die Standsicherheit von Gebäuden aus Lehm hat seine Begrün-dung 

in der Wasserempfindlichkeit von Lehm. Bei Einwirkung von Wasser verliert Lehm seine Fes-

tigkeit. Bauphysikalische Prozesse im Bauteil sind für die Standsicherheit für den modernen 

Lehmmauerwerksbau wesentlich. Die Arbeit geht für die besondere Eigenschaft von Lehm 

näher auf die Korrelation von Materialfestigkeit und Bauteilfeuchte ein. 
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Um das Vertrauen in die Standsicherheit von Wohngebäuden mit Lehmmauerwerk zu fördern, 

wurde das moderne Lehmmauerwerk wesentlichen Untersuchungen unterzogen. Die Ergeb-

nisse der Untersuchungen dienen als Grundlage der Entwurfs- und Konstruktionsgrundsätze. 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Beispieldetailkatalog wesentlicher konstruktiver An-

schlüsse eines Wohngebäudes entwickelt. Anhand des Bauteilkatalogs werden verschieden 

mögliche konstruktive Maßnahmen diskutiert, die tragende Lehmmauerwerkswände vor 

Durchfeuchtung schützen sollen. 

Das Ergebnis der Vorliegenden Arbeit ist, dass das tragende moderne Lehmmauerwerk mit 

einer geringeren Wandstärke hergestellt werden kann, als es bisher angenommen wurde. Die 

Leistungsfähigkeit von modernen Lehmmauerwerk ist höher, als es bisher für den Baustoff 

allgemein angenommen wird. 

Das Lehmplansteinmauerwerk in Kombination mit ökologischen Materialien zur Herstellung 

der Gebäudehülle schneidet in der Gesamtökobilanz sehr gut ab und trägt als moderner Bau-

stoff zur gesellschaftlichen Verantwortung für umweltschonendes Bauen bei. 
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1 Einführung  

Das moderne tragende Lehmmauerwerk besteht aus stranggepressten Hochlochlehmsteinen 

im Plansteinformat mit folgenden Abmessungen: 30,5cm lang, 24cm breit und 24,9cm hoch. 

Diese werden in bestehenden industriellen Ziegelwerken hergestellt. Dabei wird der Brenn-

prozess, der der größte Energiefaktor im Ziegelproduktionsprozess ist, ausgeschlossen. Das 

moderne Lehmmauerwerk wird im Verbund mit Dünnbettlehmmörtel hergestellt. 

Moderne Lehmsteine werden in den üblichen Produktionsprozess von anderen Ziegelproduk-

ten integriert und werden durch die Abwärme aus den Brennprozessen anderer keramischer 

Baustoffe im Werk getrocknet. Ziegel werden bspw. heute schon vor dem eigentlichen Bren-

nen durch Abwärme getrocknet. Die Infrastruktur bestehender Herstellungsbetriebe kann mit 

geringem Investitionsaufwand für die Herstellung moderner Lehmsteine genutzt werden. Bei 

Integrierung der Lehmherstellung in Produktion anderer keramischer Bauprodukte und Nut-

zung dessen Abwärme, reduziert sich die Herstellungsenergie für nicht erneuerbare Energie 

um 50% bei vergleichbarer Wandkonstruktion und Tragfähigkeit. (Daten als Berechnungs-

grundlage aus ÖkoBauDat und herstellereigene Angaben GIMA) [18]. Und die ökologische 

Bilanz vom gesamten Wandaufbau einer Außenwand mit modernem Lehmmauerwerk im Ver-

gleich.  

In Deutschland werden 61 % der Bauinvestitionen im Wohnungsbau getätigt. Davon werden 

etwa 75 % aller genehmigten Gebäude als Mauerwerkskonstruktion errichtet. Die Tendenz 

über die letzten 7 Jahre zeigt, dass die Ziegelproduktion mit einem hohen Marktanteil von 

über 30 % aller Mauerwerksbaustoffe trotz der sich in den letzten Jahren etablierender alter-

nativer Baustoffe (wie z.B. Holz) stabil blieb. Es ist davon auszugehen, dass dies weiterhin der 

Fall sein wird. Damit wäre die Integration der modernen Lehmsteinherstellung in die beste-

hende Ziegelproduktion ohne Schädigung der Ziegelindustrie möglich. (Daten aus: DGfM, 

VDZ, DeStatis) [138]. 
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Stand der Technik 

Die Lehmbauregeln (Volhard, Röhlen) [7] lassen bisher eine zulässige Mauerwerksdruckspan-

nung von 0,5 N/mm2 bei einer Steinfestigkeitsklasse 4 zu. Die ebenda festgelegte Wandstärke 

für tragendes Lehmmauerwerk beträgt mindestens 36,5 cm für Außenwände. Die Schweizer 

„Regeln zum Bauen mit Lehm“ der SIA D0111 (Huber, Kleespies) [14], legen ebenfalls eine 

maximal zulässige Mauerwerksdruckspannung von 0,5 N/mm2 fest. Bei zweigeschossiger 

Bauweise beträgt die Wandstärke mindestens 30 cm. Die Wandstärke darf allerdings mindes-

tens 20 cm bei eingeschossiger Bauweise betragen oder beim oberen Geschoss von Zweien. 

Beide Regeln für den Lehmbau lassen maximal zwei Geschosse zu. Die Forschung in Öster-

reich (Feiglsdorfer, Kubista) [23] zeigt, dass zweigeschossige Gebäude aus Lehmmauerwerks-

wänden mit einer Wandstärke von mindestens 20 cm gebaut werden können. Allerdings sind 

die hergestellten Mauerwerke keine reinen Lehmwände, da die Lehmsteine mit zementge-

bundenen Mörtelschichten mit Normalstärke gefügt sind. 

In Untersuchungen zum Festigkeitsverhalten von Lehmsteinen bei unterschiedlichen raumkli-

matischen Bedingungen wurde festgestellt, dass sich die Druckfestigkeit erheblich verändert. 

Bei zunehmender relativer Luftfeuchtigkeit rH nimmt die Druckfestigkeit von Lehm ab. (Mül-

ler, Kaiser Ziegert, Röhlen) [11] 

 

Forschungsperspektive 

A) Was ist der quantitative Verlust der Druckfestigkeit des Lehmmauerwerks, wenn die rela-

tive Luftfeuchtigkeit von 50% bei 23°C (wie im Standardprüfverfahren) auf 70% der erwarte-

ten maximalen relativen Luftfeuchtigkeit (Badezimmer im Gehäuse) erhöht wird? 

B) Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen bei der Wandkonstruktion gegen mögliche Ha-

variefällen an den Wasserinstallationen, im Falle einer Exposition der Wandkonstruktion bei 

überdurchscnittlicher Raumluftfeuchte und extremen äußeren Witterungsbedingungen ge-

troffen werden? 

C) Ist es möglich, mehr als zwei Stockwerke mit modernen Lehmmauerwerk zu errichten, als 

es die derzeit geltenden Lehmbau-Regeln zulassen? Und, kann dabei das Lehmmauerwerk 

mit einer geringeren Wandstärke hergestellt werden? Welche Voraussetzungen müssen dafür 

erfüllt sein? 
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1.1 Ziele der Forschung EGsL 

Die Forschung beinhaltet die Zielstellungen, das moderne Lehmmauerwerk – aus Plansteinen 

mit Lehmdünnbettmörtelfügung – als zeitgemäße Bauweise einzuordnen und von traditionel-

len Lehmbauweisen abzugrenzen. Daraufhin haben wir mit unbearbeiteten Rohlingen aus der 

laufenden Produktion der Girnghuber GmbH Prüfkörper hergestellt und den gängigen Tests 

unterzogen, um feststellen zu können, dass es grundsätzlich möglich ist mit solchen strang-

gepressten Steinen belastbares tragendes Mauerwerk zu errichten. 

Das wesentliche Ziel von EGsL ist es, die gewonnenen Erkenntnisse in einen Bauteilkatalog 

mit Leitdetails als Grundlage für Entwurf und Planung zusammenzufassen. Die Arbeit geht 

dabei insbesondere auf die klimatischen Bedingungen von Deutschland als Beispielstandort 

ein. In einem Nachschlagewerk sollen Entwurfskonzepte, Grundriss- und Schnittlösungen so-

wie baukonstruktive Details den gegenwärtigen Stand der Lehmbau-Technik demonstrieren.  

 

1.2 Chancen 

Die Chancen industrielles Lehmmauerwerk zu etablieren, sind aussichtsreich. Etwa 60% aller 

Bauinvestitionen werden mit Wohnungsbau realisiert (s. Abb. 1). Bei der über die Jahre 

gesehen konstant gebliebenen Statistik hat der Mauerwerksbau mit etwa 75% der geneh-

migten Bauten den größten Anteil an Konstruktionen im Wohnungsbau siehe Abb. 2. 

Dies wird durch die gutmütigen Eigenschaften der flexiblen und kostengünstigen Konstrukti-

onsart und bauphysikalischen Eigenschaften begründet. ([37], S.68 ) Lehmmauerwerk stellt 

sowohl eine nachhaltige als auch kostengünstige Alternative dar, um auch den zukünftig be-

nötigten Bedarf an sozialen und bezahlbarem Wohnraum zu decken. 

  

Abb. 1 Anteile Bauinvestitio-
nen Wohnungsbau ´13 
[48] 

Abb. 2 Anteile Mauerwerksbau im Wohnungsbau 2013 [49] S.44 
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1.2.1 BAU2017 – zukunftsweisendes Feedback 

Mit dem Forschungsvorhaben EGsL wurde als praktischem Untersuchungsgegenstand ein 

Großmodell hergestellt, das die wichtigsten Anschlusspunkte demonstriert. Wesentlich war, 

dem Besucher auf der Messe die zeitgemäße Bauweise mit Lehmmauerwerk zugänglich zu 

machen. Der Ausstellungszeitraum war geprägt durch hohes Interesse an der modernen Bau-

weise mit Lehm – über Bewunderung, dass die verwendeten Steine keine gebrannten Ziegel 

seien – bis hin zu Realisierungswünschen. Der vielseitige ökologische Aspekt sprach als er-

wünschter Nebeneffekt für sich und stellte sich als „Publikumsmagnet“ heraus. 

  

Abb. 3 Messeexponat BAU2017 Abb. 4 Nach Eröffnung der BAU2017 

 

1.2.2 Energieaufwendung 

Die aktuelle Datenlage lässt derzeit eine genaue und umfassende Aussage zur Ökobilanz von 

industriell hergestellten stranggepressten Lehmsteinen nicht zu. Das aktuell vorhandene Pro-

zessdatenblatt (siehe [17]) ist ein generischer Datensatz, der einen Sicherheitszuschlag von 

30% beinhaltet. Die Aussagekraft ist gegenüber dem tatsächlich zu erwartenden Energieauf-

wand bei der Produktion sehr ungenau.  

Erste Gespräche mit der Girnghuber GmbH zeigten, dass die Dringlichkeit der Markteinfüh-

rung aus den genannten Aspekten sehr wohl wahrgenommen und als positive und realistische 

Herausforderung gesehen wird. Es bedeutet für den Hersteller eine hohe Ersparnis an fossilen 

Energieträgern zum Einsatz als Brennenergie (siehe Abb. 5 und Abb. 6) und zugleich eine 
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Kosteneinsparung. Als Vergleich kann hier angeführt werden, dass etwas mehr als ein Kubik-

meter Erdgas pro Stein gespart werden kann, würde der Brennprozess entfallen. Die Trock-

nung der Lehmsteine erfolgt mit der Restwärme aus dem Brennen der Ziegel, Klinker und 

weiterer keramischer Erzeugnisse.  

 

Abb. 5 Auszug Primärenergie-
bedarf – Ersparnis gegen-
über gebrannten Steinen – 
Urheber: Girnghuber GmbH 

 

Abb. 6 Screenshot Veranschau-
lichung und Vergleich KWh 
für 1l fossile Brennstoffe – 
[64] 

 

1.3 Produktionsbasis   

Für die Herstellung ungebrannter Lehmsteine steht eine hochentwickelte Produktionsbasis 

zur Verfügung, die keiner nennenswerten Ergänzungsinvestitionen bedarf. Es wird die bisher 

zum Einsatz kommende Aufbereitungstechnik genutzt, die eine hohe Gleichmäßigkeit und 

Qualität der Lehmsteine gewährleistet. Anpassungen sind lediglich im Bereich der Mundstü-

cke zum Pressen und des Schleifens der Lehmsteine notwendig. Der technologische Ablauf 

ist entsprechend zu organisieren und hängt von der Größe der Produktionsstätte ab.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girnghuber GmbH ∑ 84163 Marklkofen 

Sachbearbeiter: 
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Lehrstuhl f¸r Tragwerksplanung 
 
 
 
 
Lehmziegel 
 
 
Energieeinsparung gegen¸ber gebrannten Ziegeln 
 
 
 
Benˆtigte Energie f¸r 1kg gebrannten Ziegel = 1000 Wh 
 

Energie Trockenprozess Energie Brennprozess 
30% 70% 

300 Wh 700 Wh 
 
Beispielziegel = PL32 (Wandst‰rke 17,5cm, Rohdichte 1,4) 
 
Gewicht je Ziegel  = 16,64 kg = 16648,14 Wh 
 

Energie Trockenprozess Energie Brennprozess 
30% 70% 

4994,44 Wh 11653,70 
 
 
Die Energieeinsparung beim Lehmziegel betr‰gt 11653,70 Wh je Ziegelstein, das 
entspricht 11,65 KWh. 
 
 
 
Simon Irlbeck 
Beratender Bautechniker 
 
Girnghuber GmbH  
Dachziegel- und Klinkerwerk 
84163 Marklkofen 



 EGsL / SWD-10.08.18.7-.15.31 Fakultät Architektur 
  Lehrstuhl für Tragwerksplanung 

 Stand: 28. September 2019 

 14 

2 Ergebnisse Untersuchungen 

In den nachfolgenden Teilen sind wesentliche Aspekte zur Tragfähigkeit des Mauerwerks zu-

sammengefasst. 

2.1 Festigkeiten Mauerwerk 

Im folgenden Abschnitt werden wesentliche, für das Festigkeitsverhalten relevante, Versuche 

vorgestellt, die die Abhängigkeit zwischen Festigkeitsverlust und Umgebungsfeuchte ein-

schließen. Die Einzelsteinprüfung erfolgte nach DIN 18945 [25], die weiteren Konditionierun-

gen ab 60 % rH in Anlehnung.  

2.1.1 Lehmsteine – Einzelsteindruckprüfung in Abhängigkeit der relati-

ven Luftfeuchtigkeit rH 

Als Ergebnis der Einzelsteinprüfung konnte festgehalten werden, dass: 

1. Die Steine für die Prüfung nach DIN 18945 sehr hohe Werte aufweisen, 

2. Die Festigkeit mit zunehmender Luftfeuchtigkeit um max. 20% je Steintyp abnimmt 

(siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) und 

3. Die Streuung unerwartet ist, so dass auf eine Vorschädigung des Steins geschlossen 

wurde, da andere Versuche zeigen, dass die Abnahme der Festigkeit bei zunehmender 

Feuchtekonditionierung gleichmäßiger ist. 

 

Abb. 7 Einzelwerte Einzelsteindruckprüfung für die Konditionierungsreihen 50-80%RLF bei 23°C an Steinen 
von GIMA 
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Materialprüfungen und Berechnungen zum Festigkeitsverhalten von 

Lehmmauerwerk 

In Abb. 8 ist zu erkennen, dass unabhängig des Herstellers, Steingeometrie und der Material-

zusammensetzung sich die Druckfestigkeit je steigender Feuchteeinwirkung (bei konstant 

23°C) vermindert. 

 

Abb. 8 Darstellung statistische Minderung der mittleren Druckfestigkeit je höherer Konditionierung 

Interessant jedoch ist, dass sich eine annähernde konstante Verminderung ergibt. Die Vermin-

derung der Druckfestigkeit bei der Konditionierung von 70 % rH ergibt bei beiden Steinsorten 

einen Druckfestigkeitsverlust von etwa 10%. Die Verminderung der Druckfestigkeit bei der 

Konditionierung von 80 % rH ergibt bei beiden Steinsorten einen Druckfestigkeitsverlust von 

20 %. Für die Prüfcharge mit der Konditionierung von 60 % rH ist für den Teststein von GIMA 

ein Festigkeitseinbruch festzustellen, der für die Teststeine von Wienerberger nicht festzu-

stellen war. Wie sich im Verlauf der Arbeit ergeben hat, konnte dies auf eine Vorschwächung 

des Steinmaterials zurückgeführt werden, nämlich einen mehr oder minder starken längsmit-

tigen Trocknungsriss. 

Die Teststeine von Wienerberger entsprechen nach Tab. 7 der DIN 18945 der Druckfestig-

keitsklasse 3 für alle Konditionierungsreihen 23 °C 50 % - 80 % rH. 

Die Teststeine von GIMA entsprechen nach Tab. 7 der DIN 18945 der Druckfestigkeitsklasse 

5 für die Konditionierungsreihen 23 °C 50 % - 70 % rH. Ab der Konditionierungsreihe bei 80% 

rH sind die Steine der Druckfestigkeitsklasse 4 zuzuordnen. 
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2.2 Festigkeit Mauerwerk nach DIN EN 1052-1 

Insgesamt wurden 4 Reihen bestehend aus je mindestens 3 Mauerwerksprüfkörpern nach 

DIN EN 1052-1 [97] geprüft. Es wurden zwei verschiedene Teststeine für die Prüfkörper ver-

wendet. 

Messergebnisse Druckfestigkeit ƒ – GIMA Teststein 
 GIMA_3_01  GIMA_3_02 GIMA_3_03 GIMA_4_01 GIMA_4_02 GIMA_4_03 
ƒi 4,3 N/mm² 4,3 N/mm² 4,6 N/mm² 4,4 N/mm² 4,2 N/mm² 4,3 N/mm² 
ƒ 4,4 N/mm² 4,3 N/mm² 

GIMA-Prüfkörper – Mauerwerksdruckfestigkeit, nach DIN EN 1052-1, S.10 

 

Messergebnisse Druckfestigkeit ƒ – Wienerberger Teststein 
 WB–TM–0 WB–TM–I WB–TM–II WB–TM–III WB–Ps–I WB–Ps–II WB–Ps–III 
ƒi 2,8 N/mm² 2,8 N/mm² 2,8 N/mm² 2,9 N/mm² 2,9 N/mm² 2,8 N/mm² 2,7 N/mm² 
ƒ 2,8 N/mm² 2,8 N/mm² 

Wienerberger-Prüfkörper – Mauerwerksdruckfestigkeit, nach DIN EN 1052-1, S.10 
 

Die charakteristische Druckfestigkeit kann nach 10.2 von DIN EN 1052-1 ermittelt werden: 

!",$%&' =
)
*,+
= 3,63	//11+  

!",23 =
!
1,2

= 2,36	//11+ 

 

Das Versagensbild war bei allen Prüfkörpern vergleichbar und zeigte typische mittige Spalt-

brüche in den einzelnen Lagen: 

  

Abb. 9 Durchgehende Spaltrisse, erkennbare Schä-
den nach Prüfung – Regelseitenansicht links i.B.: 
senkrecht zu T-Fugen / Regelstirnfläche rechts i.B.: 
durchgehende längsmittige Spaltrisse 

Abb. 10 Typische Versagensbilder der einzelenen 
Steinreihen SR-1–3 (von oben nach unten) – rot: 
längsmittiger Rissspalt / magenta: quermittiger 
Rissspalt / orange: Fragmentierung, Abscherung 
oder Abplatzung 
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2.2.1 E-Modul 

Das durchschnittliche E-Modul aller Prüfkörper liegt bei rund 1700 N/mm2. 

Würden die Ergebnisse aus der Prüfung auf einen Faktor reduziert, dann würde für das Mau-

erwerk mit GIMA Steinen gelten: 

E = 420 – 520 ƒk 

Der Faktorbereich wurde durch weitere 6 Prüfkörper mit ungebrannten Steinen eines anderen 

Herstellers bestätigt. 

E-Modul nach DIN EN 1996-1-1 [68], bzw. DIN EN 1052-1 (4.2): 

6 = 78,9:;
(=·?8·'8)

  

AB =
CD

EFGH I
  

Messwerte E-Modul für Mauerwerkskörper mit GIMA Teststeinen: 

• Prüfkörperreihe GIMA_3 bzw. GIMA_4: E = 1500 N/mm2 bzw. 1900 N/mm2  

Messwerte E-Modul für Mauerwerkskörper mit Wienerberger Teststeinen: 

• Prüfkörperreihe WB_TM bzw. WB_Ps: E = 1000 N/mm2 bzw. 1200 N/mm2  

Der E-Modul kann nach DIN EN 1996-1-1 mittels Materialfaktor errechnet werden. Für Lehm-

steine existiert keine Faktorwerte für das E-Modul. Nach DIN EN 1996-1-1 gilt: 

6 = 1JKLMNJO!JPKQM · !"  

• Für den E-Modul ist festzustellen, dass sich bei den Mauerwerksdruckfestigkeitsprü-

fungen nach DIN EN 1052-1 mit unterschiedlichen Teststeinen ein je vergleichbares 

Bild bezüglich des E-Moduls hinsichtlich des Faktorbereichs ergibt: E = 420 – 520 · ƒk  

Grenzzustand Tragfähigkeit 

Aus den Prüfungswerten lässt sich als Anhaltspunkt der Grenzfall der Tragfähigkeit nach EC6, 

siehe DIN EN 1996-1-1, vgl. hierzu auch (Meyer, Schlundt) [119], am Beispiel des Lehmstein-

mauerwerks mit den GIMA-Teststeinen für weitere Prüfungen 3 m hohen Wand berechnen: 

/RS = /TS = Φ · K · !S  

Φ à Exzentrizität der Lasteinleitung: für weitere Prüfungen: mittige Lasteinleitung Φ = 1 

t = 240mm 

e i = 0 ³ 0,05 × t wird nicht berücksichtigt 

Knicklänge hef = ß × h = 0,75 × 3,00 = 2,25 m 

Abminderungsfaktor 
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ΦV = 1,14E1 − 2 Y9Z
[
I − 0,024

]^_
[

  

nach Nationalen Anhang NA zu DIN EN 1996-1-1 Anhang G 

ΦV = 1,14 ∙ 1 − 	0,024 +,+a
b,+c

= 0,92  

!S =
)Z
ef

  

 

Grenzzustand Tragfähigkeit des zu prüfenden Mauerwerks: 

Dauerstandsfaktor z	= 0,85 

Abminderungsfaktor Fm = 0,92 

NEd = 0,92 × 0,85 · 240mm · 3,63 N/mm2 · / 1,5 = 453 N/mm = 453 kN/m 

 

Wird die Abnahme der Festigkeit durch dauerhafte erhöhte Luftfeuchtebedingungen berück-

sichtigt, ergibt sich für den Grenzzustand der Tragfähigkeit, siehe oben: 

60 % rH at 23 °C 

2,5 % Abnahme der Festigkeit 

NRd, 60%rH = 0,92 × 0,85 · 240mm · (3,63 N/mm2 – 3,63 N/mm2 · 2,5 %) / 1,5  = 453 kN/m · 0,975 

= 442 kN/m 

70 % rH at 23 °C 

10 % Abnahme der Festigkeit 

NRd, 70%rH = 0,92 × 0,85 · 240mm · (3,63 N/mm2 – 3,63 N/mm2 · 10 %) / 1,5  = 453 kN/m · 0,9 

= 408 kN/m 

80 % rH at 23 °C 

20 % Abnahme der Festigkeit 

NRd, 80%rH = 0,92 × 0,85 · 240mm · (3,63 N/mm2 – 3,63 N/mm2 · 20 %) / 1,5  = 453 kN/m · 0,8 

= 362 kN/m 
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2.3 Brandverhalten – tragendes Lehmmauerwerk 

Es wurden zwei Brandprüfungen durchgeführt. Eine nichttragende Lehmmauerwerkswand 

wurde nach DIN EN 1364-1 [88] und eine tragende Wand nach DIN EN 1365-1 [89] 

 geprüft. Die nichttragende Wand wurde mit dem Prüfungsziel EI 30 geprüft und erreichte 

ohne Probleme die Klassifizierung EI 90.  

Die tragende Wand wurde mit NEd,fi = NRd · 0,7 = 317 kN/m, nach DIN EN 1996-1-2/NA [93], 

vgl. hierzu auch (Meyer, Schlundt) [119], belastet und mit dem Prüfungsziel REI-M 90 geprüft 

und erreichte nach über 68 Minuten Belastung die Klassifizierung EI 60. Durch die Streuung 

in den Einzeldruckversuchen und den typischen Bruchbildern der Mauerwerksprüfkörper, 

konnte die Ursache des frühzeitigen Versagens mit Hilfe der Videoaufnahme eindeutig geklärt 

werden. An beinahe allen Steinen der Charge ist ein senkrecht zur Lagerfläche durchgehender 

längsmittiger Schwindriss erkennbar, der sich bereits vor dem versuch in den Steinen zeigte. 

Aus den Steinprobenanalysen geht hervor, dass: 

a. alle Steine der geprüften Wand in zwei Hälften auseinandergebrochen sind, 

b. die ofenseitige Steinfläche hitzebedingte Verfärbungen des Materials aufwie-

sen und 

c. die Steinhöhe der befeuerten Seite eine Verkürzung um ca. 1-2 mm aufwies. 

 

Abb. 11 Steinproben aus der Prüfung – zwei ofenseitige Steine mit Putz und zwei Steinhälften der nichtbefeu-
erten Seite 

Die Verkürzung der Wand – aufgrund der Strukturänderung des Steinmaterials beim „Bren-

nen“ – auf der befeuerten Seite hatte zur Folge, dass die unbefeuerte Wandseite einer stei-

genden Belastung ausgesetzt wurde. Dies zeichnete sich durch die Rissbildung der stetig 

zunehmenden Schubspannung ab.  

Aufmerksam durch die Streuung in den Einzeldruckversuchen und den typischen Bruchbildern 

der Mauerwerksprüfkörper, konnte die Ursache des frühzeitigen Versagens eindeutig geklärt 

werden. An beinahe allen Steinen der Charge ist ein senkrecht zur Lagerfläche durchgehender 

längsmittiger Schwindriss erkennbar, der bereits in den Steinen vor dem versuch sich zeigte: 
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Abb. 12 Längsmittiger Schwindriss durch Trocknung – 
an jedem Stein der Charge 

Abb. 13 Längsmittiger Schwindriss durch Trocknung 
ca. 2,5mm 

Dadurch, dass an jedem Stein ein produktionsbedingter längsmittiger Schwindriss vorhanden 

war, war die Wand in der Struktur, mittig zur Längsachse wesentlich geschwächt. Die Folge 

der Hitzeeinwirkung und der zunehmenden asymmetrischen Lastverteilung ist die Halbierung 

der gesamten Wand in der Längsachse. Dieser Vorgang konnte im Videomitschnitt ab 68 min 

52 s Prüfzeit sehr gut nachvollzogen werden. 

 

Abb. 14 Versagensschema der Wand im Schnitt nach Videoanalyse 

Bild links: Wand belastet mit längsmittigen Trocknungsrissen je Stein / Bild mittig: einsetzender Brennprozess der Steine führt 

zur Verkürzung der befeuerten Wandseite à beginnende asymmetrische Lastverteilung à Rissbildung auf der nichtbefeuerten 

Seite / Bild rechts: Materialverkürzung ofenseitig durch Brennprozess der Steine à asymmetrische Lasteinleitung führt zur 

Auslenkung des Lastbalkens bzw. ausknicken der Wand à durchgehende Schalenbildung längsmittig an der Wandachse, an 

der Steinschwachstelle aller Steine, dem produktionsbedingten längsmittigen Trocknungsriss 

 

Versagensschema
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Das Versagen der Wand ist aufgrund der strukturellen Schwächung nahezu jedes Einzelsteins 

aus der Produktionscharge durch die produktionsbedingten Schwindrisse zurückzuführen, die 

sich insbesondere bei der Brandbelastung auswirken. 

Es wurde eine Druckspannung von 1,32 N/mm2 erreicht, die die zu prüfende Wand während 

des Versuchs über 68 min problemlos standhielt. Unter Ausschluss einer herstellungsbeding-

ten strukturellen Vorschwächung der Steine ist mit einem erfolgreichen Erreichen des Ver-

suchsziels bei einer erneuten Brandprüfung zu rechnen. 
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2.4 Technische Versuche – Konstruktion und Herstellung 

Folgend ein Einblick in weitere Erkenntnisse zum modernen Lehmmauerwerk. 

2.4.1 Baustelle / Mauern / Fertigteilherstellung 

Auf der Baustelle kann mit den üblichen und gängigen Methoden Mauerwerk mit ungebrann-

ten Steinen errichtet werden. Der Auftrag von Lehmdünnbettmörtel erfolgt mit einer Putz-

wurfmaschine und wird mittels eigens dafür entwickelten Glättschlitten auf die notwendige 

Planmörtelschichtdicke geglättet. 

  

Abb. 15 Videostandbild – Auftrag mit Mörtelwurf-
spritze 

Abb. 16 Videostandbild – Glätten mittels Glättschlit-
ten 

Gespräche mit Maurern auf der Baustelle des Zinsendorf-Gymnasium-Neubaus von Herrnhut 

bestätigten, dass die verbauten nichttragenden Lehmmauerwerkswände mit modernen groß-

formatigen Lehmsteinen und Lehmmörtel, wie mit herkömmlichen Ziegelsteinen und zement-

gebundenen Mörtel gewohnt gemauert wurden. Die auf die Baustelle gelieferten Paletten mit 

den Steinen können für die Bauzeit temporär mit intakter Folierung außerhalb auf spritzwas-

ser- und wassergeschütztem Untergrund gelagert werden. 

   

Abb. 17 Lagerung der Steinpaletten im Gelände der 
Baustelleneinrichtung mit Folierung als Witte-
rungsschutz 

Abb. 18 Einzellagerung auf der Baustelle (foliert, für 
Witterungsschutz) vor Deckenherstellung 
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Es ist möglich mit modernen Lehmmauerwerk Fertigteile im Werk herzustellen um bspw. den 

Grad der Vorfertigung zu erhöhen und die Bauzeit zu minimieren: 

  

Abb. 19 Hebeversuch Wandelement – Vermeidung 
von Spannungen im Mauerwerk Variante I: Hebe-
traverse – keine auftretenden Querkräfte 

Abb. 20 Zusammensetzen und Arretieren der Ein-
zelelemente zum Modell-Rohbau 

2.4.2 Bauklimatische Erkenntnisse 

Ungebrannte Steine nehmen je nach Umgebungsfeuchtebedinung Wasser auf oder geben es 

wieder an die Umgebung ab. Um einen Feuchtetransport von innen nach außen gewährleisten 

zu können und um die Standfestigkeit dauerhaft zu gewährleisten, sollte der Wandaufbau 

zwingend diffusionsoffen ausgeführt werden. 

2.4.3 Weitere durchgeführte Untersuchungen 

Für das moderne Lehmmauerwerk wurde der Dauerstandsfaktor, das Kriechverhalten, unter-

sucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Verformung des Lehmmauerwerks nach den ers-

ten sechs Monaten weitestgehend abgeschlossen ist. Bei voller Belastung des Mauerwerks 

ist mit einem vergleichsweise sehr geringem Kriechverhalten zu rechnen, das kaum Auswir-

kungen auf den Gesamtaufbau zeigen dürfte. Das Kriechverhalten wurde anhand von drei 

Prüfkörpern über mehr als sechs Monate regelmäßig gemessen und dann anhand eines Re-

gressionsmodells nach Ross [141] bzw. Kvitsel [144] bei hoher Genauigkeit auf lange Sicht 

abgeschätzt. 

Außerdem wurde die Haftscherfestigkeit nach DIN EN 1052-3 [102] vom verwendeten Lehm-

mörtel untersucht. Aus DIN EN 1996-1-1 geht hervor, dass unter Auflast, insbesondere bei 

Plansteinmauerwerk, die Schubfestigkeit von Mauerwerk steigt. 
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Untersucht wurde außerdem die Schlagregenfestigkeit der Außenwandkonstruktion mit Vor-

hangfassade mit unterschiedlichen Methoden nach Cziesielski, Maerker [111] und DIN EN 

13050 [116]. Das Ergebnis zeigt, dass unter Einhaltung der Konstruktionsregeln das Mauer-

werk auch bei starken und dauerhaften Schlagregen nicht nass wird. 

Für die bauphysikalischen Bauteilsimulationen von wesentlichen konstruktiven Anschlüssen 

und Wandaufbauten mit dem Computerprogramm Delphin vom IBK der TU-Dresden, wurden 

zuvor vier Nasszellen (Bäder) von mehrköpfigen Haushalten unter realen Bedingungen ca. 11 

Monate untersucht. Die maximale dauerhafte relative Luftfeuchtigkeit von 70 % wird im Nor-

malfall nicht überschritten. Das Ergebnis wurde als Ausgangswert für die Bauteilsimulationen 

verwendet. Als Sicherheitswert sollte im Nasszellenbereich von einer maximalen (aber nicht 

dauerhaften) Belastung für die Nasszelle von 75-80 % rH bei 23 °C ausgegangen werden. Ziel 

ist es auf den momentanen Feuchtegehalt und den damit einhergehenden Festigkeitsverlust 

im Bauteil schließen zu können. Im Ergebnis sollte ein Festigkeitsverlust von 20 % für die 

raumumgrenzenden Wände von Nasszellen aus tragendem Lehmmauerwerk berücksichtigt 

werden. 
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3 Planungsgrundsätze 

Modernes Lehmmauerwerk kann wesentlich leistungsfähiger sein, als es die technischen Re-

geln bisher aussagen. Um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und eine Standsicherheit 

zu garantieren sollten Maßnahmen für das Entwerfen und Konstruieren von Gebäuden beach-

tet werden. In der Arbeit wurden die Grundsätze zur Optimierung von Grundrissen und 

Grundsätze zum Konstruieren von Bauteilen anhand empirischer Prüfungen aufgestellt. 

3.1 Grundsätze für Entwurf und Konstruktion – zusammengefasst 

Allgemein 

Herauszustellen sind übergeordnete Grundsätze, die im Kern die Prozesse Entwurf und Kon-

struktion zutreffend charakterisieren: 

1. Schadensvorbeugung 

• Neubau:   Entwurfs-, Planungs- und Ausführungszeitraum 

• Nutzungsbegleitend:  Sicherheits- und Wartungskonzept 

2. Redundanz 

 

Schadensvorbeugende Grundsätze dienen in Entwurf und Konstruktion umfassenden Planung 

der Reduzierung von potentiellen Schadensquellen. Redundante Maßnahmen werden ergrif-

fen, um existenziellen Schaden durch z.B. Materialversagen zu vermeiden. Ein redundantes 

System übernimmt dann die Funktion eines möglichen geschädigten Systems. Dies ist insbe-

sondere für Abdichtungen im Dachbereich und für Havariesicherungen für Nassbereiche und 

Nasszellen der Fall. Ein Wartungskonzept ist dabei unerlässlich, da Schäden aufgespürt wer-

den müssen, auch wenn diese durch redundante Systeme abgesichert werden. Hierbei müs-

sen im Wartungskonzept sogenannte Wartungspunkte und -intervalle festgelegt werden. 

 

Entwurf 

1. Nassbereiche und Nasszellen liegen sich an einem Schachtstrang gegenüber/überei-

nander. 

2. Der Schacht ist eine nichttragende Wand. 

3. Die Schachtanlagen/-wände sind separat zu führen. 

4. Leitungsführungen im Lehmmauerwerk sind zu vermeiden. 

5. Rücksprünge in der Fassade sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen 
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Konstruktion 

1. Detailanschlüsse sind mit redundanten und vorbeugenden Maßnahmen auszuführen. 

a. Vorbeugende Maßnahmen sind bspw. weitere Abdichtungen 

b. Redundante Maßnahmen sind Vorkehrungen, die greifen, wenn die vorbeu-

gende Maßnahme bei bspw. Havarien nicht ausreicht: bspw. separate Notent-

wässerungsstränge 

2. Der Wandaufbau ist diffusionsoffen. 

3. Jede erste Lage Steine, die Kimmsteinschicht, muss aus einem wasserfesten Material 

bestehen und ragt ≥	5 cm über das Fertigfußbodenniveau. 

4. Die Kimmsteinlage im Sockelbereich ist genauso hoch wie die Sockeldämmung des 

Sockelbereichs geführt wird. 

5. Das tragende Lehmmauerwerk muss ausreichend vor der Witterung, insbesondere 

vor Schlagregen geschützt werden. (Das betrifft insbesondere die Bauzeit.) 

6. Beim Einsatz von Ortbetondecken mit Schalung oder Filigranplatten ist die letzte Stein-

schicht unter der Decke mit gebundenen Steinen auszuführen. 

7. Nassbereiche und Nasszellen sind umlaufend bis zur Oberkante Kimmschicht, aber  ≥	

15 cm, flächig wasserdicht abzudichten. 

8. Eine flächige Abdichtung (z.B. bituminöse oder Polymerdickbeschichtungen) des 

Lehmmauerwerks ist außen (besonders) und innen zu vermeiden. 

9. Lehmmauerwerk muss im Nasszellenbereich mit geeignetem Putz bzw. Hydrophobie-

rung spritzwassergeschützt werden. 

10. In Nassbereichen und Nasszellen muss ein redundantes Notentwässerungssystem 

eingeplant werden. 

11. Wasserführenden Leitungen (Zu- und Entwässerung als auch Heizleitungen) dürfen 

nicht im oder am tragenden Lehmmauerwerk, sondern separat geführt werden.  

12. Für Heizleitungen sollte der Bereich der Kimmlage bzw. der Fußbodenaufbau genutzt 

werden. 

13. Wasserführende Leitungen sollten durch intelligente Systeme auf Betriebsdruck und 

Durchflussmenge überwacht werden. 

14. Die Schachtwand für wasserführende Leitungen ist aus einem wasserfesten Material, 

bspw. Sanitärsystemwand, auszuführen. 

15. Die Schachtwand ist mit einem eigenen Notentwässerungssystem zu versehen. 

16. Ein Wartungskonzept für die Prüfung aller abdichtenden Anschlüsse auf Schadensfrei-

heit in regelmäßigen Abständen sollte für jedes Gebäude entworfen werden. 
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17. Punktlasten an den Wänden sind zu vermeiden oder in die Wand geeignete Träger zu 

integrieren. 

18. Setzungsrisse durch verschiedene Materialien (z.B. im Sturzbereich eines Fensters, 

Materialwechsel im tragenden Bereich) sollten durch geeignete Maßnahmen vermie-

den werden, z.B. durch unterlegen von Elastomerbahnen. 

19. Anfallendes Wasser während der Bauphase ist vom Lehmmauerwerk wegzuleiten. 

Das Lehmmauerwerk ist während der Errichtung vor Schlagregen zu schützen. 
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4 Bauteilkatalog 

Im folgenden Kapitel werden die erörterten Grundsätze Erkenntnissen aus den empirischen 

Prüfungen in einem Bauteilkatalog mit den notwendigen Anschlüssen für ein Wohngebäude 

zusammengefasst dargestellt. Die Details stellen prinzipienhaft das Funktionsschema dar. Die 

Details können, soweit nicht anders vorgegeben für die jeweilige Planung angepasst werden. 

Die Grundsätze müssen weiterhin gewährleistet sein. 

 

4.1 Allgemeine Bauteilanforderungen 

Nach den empirischen Erkenntnissen der vorliegenden Forschung wird davon ausgegangen, 

dass die tragende Lehmwand eine Stärke von 24 cm hat. Die Dämmstärke erfüllt die aktuelle 

Energieeinsparverordnung. Mit den entsprechenden Anpassungen und den technischen Mög-

lichkeiten ist eine Erhöhung der Dämmstärke ohne größere Probleme möglich. 

 

4.2 Wandaufbauten 

Nachfolgend werden exemplarische Aufbauten für Außenwände und die Befestigungsmög-

lichkeiten von Fassaden dargestellt. 
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4.2.1 Außenwandaufbautypen 

Grundsätzlich sind zwei Wandaufbauten möglich. Ein einschaliges Mauerwerk mit einer vor-

gehängten Fassade und ein einschaliges Mauerwerk mit Wärme-Dämm-Verbund-System. 

Beide Systeme werden am Mauerwerk und oder von Decke zu Decke mechanisch ohne Ver-

klebung befestigt. Dämmmatten können, soweit notwendig, mit Teller-Dämmstoffhalter zwi-

schenbefestigt werden. 
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4.2.2 Außenwandaufbau – Befestigungsmöglichkeiten Fassade 

Es werden zwei Varianten zur Fassadenbefestigung vorgestellt. Die erste Variante mittels 

Konsolen, wobei direkt am Mauerwerk oder von Geschossdecke zu Geschossdecke befestigt 

werden kann. 

 

 

 



 EGsL / SWD-10.08.18.7-.15.31 Fakultät Architektur 
  Lehrstuhl für Tragwerksplanung 

 Stand: 28. September 2019 

 31 

 

 

Bei Durchstoßpunkten ist darauf zu achten, dass diese anschließend sorgfältig abgedichtet 

werden – bei Unterspannbahnen mit den entsprechenden Klebebändern. Zwischenräume bei 

doppelten Fassadenkonsolen sind mit Stopfdämmung zu versehen. 
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Die zweite Variante besteht aus einem Holzstegträgersystem an dem und auf dem Dämm-

matten bzw. Dämmplatten befestigt werden können. Die aufgebrachten Dämmplatten dienen 

bei der WDVS-Variante die Putzträgerschicht. 
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Bei Durchstoßpunkten ist darauf zu achten, dass diese anschließend sorgfältig abgedichtet 

werden – bei Unterspannbahnen mit den entsprechenden Klebebändern und bei Vorhangfas-

saden mit den entsprechenden Fugendichtmitteln. Zwischenräume sind mit Stopfdämmung 

zu versehen. 
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4.3 An- und Einbindung tragender und nichttragender Wände 

Stoßende Innen- und Außenwände, tragend und nichttragend, werden mit den gängigen Aus-

führungsmethoden an- oder eingebunden. Mauerwerksanker werden in den Lagerfugen ein-

gelegt.  

Gebäudeecken werden durch Steinversatz miteinander verbunden. Innenwände können 

ebenfalls durch Steinversatz ins stoßende Mauerwerk eingebunden werden. 
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4.3.1 Wandeinbindung Haustrennwände 

Die tragenden Außenwände von Anschlussbebauungen können mittels Flachanker in den 

Mauerwerkslagen stumpf anbindend und direkt eingebunden werden. Die entsprechenden 

Fugen sind mit Mörtel zu verfüllen. 

 

 

 

4.3.2 Wand-Deckenanschlüsse 

Wand-Decken-Anschlüsse von nichttragenden Wänden können je nach Anforderung mit den 

gängigen Methoden gleitend oder starr angeschlossen werden. Bei beiden Varianten ist als 

Abschlusslage aus wasserfesten Steinen z.B. Leichtbetonsteinen aufzubringen. Auftretendes 

Wasser während der Bauphase kann dann nicht in die Mauerwerkskrone eindringen. 
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4.4 Sockelanschlüsse 

Nachfolgend werden Möglichkeiten für Sockelanschlüsse mit und ohne Keller dargestellt. Be-

sonders ist bei den Sockelanschlüssen, dass das Sockeldämmmaterial bis zur OK Kimmlage 

geführt wird. Der Sockelrohbau ist bis zur OK Kimmlage flächenabgedichtet. Der Sockel be-

trägt von der OK Gelände ≥	30 cm, bis zur OK Kimmsteinlage. Wenn die Sockellinie durch 

Angleichen des Geländes nach oben verschoben wird, muss die Kimmsteinlage entsprechend 

dieser Höhe angepasst werden. Die Perimeterdämmung darf nicht übers Lehmmauerwerk 

geführt werden. 

4.4.1 Sockelanschlüsse ohne Keller 

Sockelanschlüsse ohne Keller können mit den gängigen Ausführungsmethoden hergestellt 

werden. Es ist besonders bei den Unterspannbahnen der Vorhangfassade auf eine dichte Ver-

klebung und Befestigung im Übergang auf den Sockelbereich zu achten. Durchstöße von Hal-

tekonsolen sind entsprechend mit der Unterspannbahn abzudichten. Bei Doppelhaltekonsolen 

ist darauf zu achten, dass die ausgesparte Dämmung im Zwischenraum der Konsolenträger 

verfüllt wird. 



 EGsL / SWD-10.08.18.7-.15.31 Fakultät Architektur 
  Lehrstuhl für Tragwerksplanung 

 Stand: 28. September 2019 

 39 

 



 EGsL / SWD-10.08.18.7-.15.31 Fakultät Architektur 
  Lehrstuhl für Tragwerksplanung 

 Stand: 28. September 2019 

 40 

4.4.2 Sockelanschlüsse mit Keller 

Ausführung wie oben, nur dass im Bereich des Kelleranschlusses auf eine sorgfältige Abdich-

tungsführung im Übergangsbereichen geachtet werden muss. 

 

 

4.5 Fenster und Hauseingangstüren 

Fenster und Türen benötigen neben der sorgfältigen Eindichtung in die Fassadenebene aus-

reichend Festigkeit in der Verankerung. Es ist daher sinnvoll die Einbauteile mittels Haltewin-

kel direkt auf das Mauerwerk entfernt vom Rand zu befestigen um die größtmögliche Materi-

alfestigkeit des Steins zu garantieren. 

Die zweite Besonderheit stellt hier die Einbindung des Sturzkörpers dar. Da dieser aus einem 

festeren Material, das weniger elastisch ist, sein wird, kann dies zu Setzungsrissen führen. 

Um die Setzung zu kompensieren, wird unterhalb der Sturzauflagerflächen ein Elastomerbahn-

lager mit geringerem E-Modul ausgelegt. 
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4.6 Deckenanschlüsse 

Es werden unterschiedliche Bauweisen vorgestellt. Die erste Gruppe beinhaltet alle gängigen 

Ausführungsvarianten Fertig-, Teilfertig und Ortbetondecken. Alle Varianten der Steindecken 

werden schlussendlich bauseitig mit Beton endvergossen. 

Holzbalkendecken stellen die zweite Gruppe dar, wobei sich die Varianten in der Anschluss-

ausführung unterscheiden.  

Besonders ist bei allen Konstruktionen, dass es bei allen Varianten eine balkenartige Ausbil-

dung der Deckeneinbindung gibt. Mittels eines elastischen Zentrierstreifens soll, durch das 

Eigengewicht der Decke auftretende Biegemomente, eine Lastexzentrizität möglichst verhin-

dert werden. Zum anderen soll die Kantenpressung und Schäden am Mauerwerk verhindert 

werden. 

4.6.1 Deckenanschlusstypen – Steindecken 

Nachfolgend die Varianten der Steindecken 
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4.6.2 Deckenanschlüsse – Holzbalkendecken 

Nachfolgend die Anschlussvarianten der Holzbalkendecken. Holzbalkendecken müssen je 

nach Anforderung feuerhemmend bis feuerbeständig ausgebildet werden. 

 

 

4.6.3 Dachanschlüsse – Flachdachtypen 

Nachfolgend die verschiedenen Anschlussvarianten von Flachdächern. Flachdächer in Verbin-

dung mit Lehmmauerwerk können in mit den gängigen Ausführungsmethoden hergestellt 

werden. Die Dachhaut als sensibles Bauteil muss besonders sorgfältig verlegt werden. Riss-

bildungen und oder Faltenbildungen sind mit geeigneten Maßnahmen zu verhindern. Die Da-

chentwässerung erfolgt zentral über Schachtwände nichttragender Schachtwandkonstruktio-

nen – bspw. direkt eingebunden in eine Sanitärschachtwand. Flachdächer sind in regelmäßi-

gen Abständen zu Warten und deren korrekte Funktionsweise zu kontrollieren.  
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4.6.4 Dachanschlüsse – Satteldachtypen Fassadenübergänge 

Die Ausführung der Satteldachanschlüsse erfolgen nach den gängigen Ausführungsmetho-

den. Die Besonderheit ist eine weitere redundante Abdichtungsbahn auf der Mauerkrone des 

Kniestocks bzw. der Pfettenauflage (Die Pfetten werden mit eingedichtet) um bei einem even-

tuellen Schaden oberhalb eindringendes Wasser am Mauerwerk zu verhindern. Die Abdich-

tungsbahn wird bis zur äußeren Fassadenhaut verlegt und an einem Wasserleitprofil befestigt. 

Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen und schlagregendicht sein, so dass eindringendes 

Wasser unterhalb der Deckung abgeleitet wird. 

Es werden zwei verschiedene Satteldachtypen mit je einem anderen Fassadenmaterial vor-

gestellt: 

1. Satteldach mit Dachüberstand 

a. Diffusionsoffenes WDVS 

b. Vorhangfassade mit diffusionsoffenem Aufbau 

2. Satteldach ohne Überstand 

a. Diffusionsoffenes WDVS 

b. Vorhangfassade mit diffusionsoffenem Aufbau 

Für das Satteldach ohne Dachüberstand ist anzumerken, dass der Dachüberstand bei Ausfüh-

rung einer redundanten Dichtung nicht notwendig ist. Zum anderen wird die Fassadenunter-

spannbahn bei der Vorhangfassadenkonstruktion an das Anschlussbrett so befestigt, dass 

kein Wasser in die Wandkonstruktion bei Schlagregen eindringen kann. Die Unterspannbahn 

ist diffusionsoffen und schlagregendicht. 
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4.6.5 Dachanschlüsse – Satteldach Ortgangtypen 

Die Ausführung der Ortganganschlüsse erfolgen nach den gängigen Ausführungsmethoden. 

Die Besonderheit ist eine weitere redundante Abdichtungsbahn auf der Mauerkrone des Gie-

bels um bei einem eventuellen Schaden oberhalb eindringendes Wasser am Mauerwerk zu 

verhindern. Die Abdichtungsbahn wird bis zur äußeren Fassadenhaut verlegt und an einem 

Wasserleitprofil befestigt. Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen und schlagregendicht 

sein, so dass eindringendes Wasser unterhalb der Deckung abgeleitet wird. 
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4.6.6 Dachanschlüsse – Haustrennwand Systemschnitt alle Geschosse 

Werden z.B. Reihenhäuser hergestellt, sind diese konstruktiv voneinander getrennt zu errich-

ten. Im Bereich des Dachs muss der Brandüberschlag verhindert werden. Darüber wird mit 

einem feuerfesten bahnflächigen Material eine redundante Abdichtung hergestellt. Darüber 

soll verhindert werden, dass im Spaltbereich der Häusertrennwand bei einem eventuellen 

Schadensfall der Dachdeckung Wasser eindringen und die Standfestigkeit gefährden kann. Im 

Bereich der Wand kann mit üblichen Schalldämmmatten der Spalt ausgefüllt werden. Im Bo-

denplattenanschlussbereich ist die wasserfeste Dämmung bis zur Oberkante Kimmstein zu 

führen. Der Sockelbereich ist im Spaltbereich vor Einbringung der Dämmung mit einer Flä-

chenabdichtung bis zur OK Kimmsteinschicht abzudichten. 
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4.7 Treppenanschlüsse 

Nachfolgend werden zwei Treppenarten gezeigt. Die Besonderheit liegt hier in den Zwischen-

befestigungen von Treppen oder Treppenpodesten. 

4.7.1 Innenliegende Treppenanschlüsse 

Bei innenliegenden Treppen für die Gebäudeklassen 1-2 können leichte Treppenbauarten ver-

wendet werden, die:  

- entweder keine Zwischenbefestigung benötigen, oder  

- deren bspw. Holzpodeste oder Wangen mit gängigen Methoden im Lehmmau-

erwerk verankert werden können (z.B. mit chemischen Verankerungen und ei-

ner Winkelbefestigung. 

Darüber hinaus ist es denkbar eine Lage z.B. Leichtbetonsteine oder bei zu erwartenden hö-

heren Punktlasten einen Betonbalken mit Elastomerbahnlagerung einzubringen. Das Elasto-

mer kompensiert das Setzungsverhalten unterschiedlicher Materialien mit unterschiedlicher 

Elastizität. 
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4.7.2 Treppenanschlüsse für notwendige Treppen 

Notwendige Treppen werden üblicherweise mit Fertigteiltreppenläufen errichtet. Die größte 

Belastung ist am Treppenauflager des Podests zu erwarten. Die Kräfte sollen mittels eines 

Betonbalkenankers im Podestbereich oder durch ein im Mauerwerk eingebundenes Treppen-

podest im Mauerwerk verteilt werden. Im Deckenbereich ist das unproblematisch, da die De-

ckenlage aus dem gleichen Material besteht. 

 

 

Abb. 21 Skizze Treppenauflager und Einbausituation Treppenpodest mit Fertigteilelementen 

 

Beton hat ein wesentlich höheres E-Modul als Lehmmauerwerk. Es ist daher ein ungleiches 

Setzungsverhalten zu erwarten. Das Setzungsverhalten wird durch unterlegen eines 

Elastomerlagers gesteuert. Das Elastomer kompensiert das Setzungsverhalten unterschiedli-

cher Materialien mit unterschiedlicher Elastizität. Zu erwarten ist, dass das Elastomer sich um 

den Betrag der Setzung zusammendrückt. 
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Abb. 22 Einbausituation – Verankerung / Lagerung Treppenpodest 
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4.8 Entwässerungsanschlüsse – Nassbereiche und Nasszellen 

Für Räume bzw. Bereiche mit besonderer Anforderung, wie Bäder, Hauswirtschaftsraum 

(Nasszelle) oder Küchen (Nassbereiche) werden nachfolgend zwei Notentwässerungstypen 

vorgestellt. Beide Varianten nutzen einen separaten Notentwässerungsstrang, der ausschließ-

lich für den Notfall installiert wird. Diese darf nicht dauergenutzt werden, um die Schadens-

freiheit im Notfall garantieren zu können. 

4.8.1 Technische Systeme zur Verhinderung von Havarien 

Darüber hinaus sollten Alle zuführenden Leitungen mit Druckwächtern und oder digitale Was-

seruhrsteuerung mit Abschaltungsautomatik installiert werden, um bei einem möglichen Ha-

variefall während Abwesenheit bspw. fließendes Wasser automatisch nach einem gewissen 

Durchlauf abstellen zu können. Solche Systeme sind mit einer unterbrechungsfreien Strom-

versorgung auszurüsten. 

4.8.2 Notentwässerung Typ Unterflurnotentwässerung 

Diese Variante nutzt eine Drainageschicht unterhalb des Fußbodenaufbaus, die auf einer Flä-

chenabdichtung bis zum Rand der Oberkante Fertigfußboden geführt wird. Am Rand des Fuß-

bodens befindet sich eine Abschlussleiste (Anlaufwinkel), die eine Staubsichere Verzahnung 

mit der wasserdurchlässigen Dichtung der Randleiste bildet. Außerdem wird verhindert, dass 

z.B. Wischwasser unter den Fußbodenaufbau gelangt. Die Randleisten sind revisionierbar und 

dadurch wartungsfreundlich. Der Fußbodenaufbau ist wasserfest auszuführen. 

Die Flächenabdichtung wird auf dem Rohbauboden hergestellt und umlaufend bis zur Ober-

kante Kimmstein ≥ 15 cm geführt. Die Dichtung ist mit dem Rohboden zu verkleben. In güns-

tiger Position – üblicherweise in der Nähe der Schachtwand – wird im Rohfußboden ein Ent-

wässerungs-Einbautopf verbaut. Die Flächendichtung wird mittels eines Pressflansches in 

den Einbautopf eingebaut. Die Flächenabdichtung und das Notrohrsystem kann im Nullgefälle 

hergestellt werden, da mögliche der Anstieg über den Kimmstein hinaus verhindert werden 

soll. Für die Küche wird ein Teilbereich des Fußbodens wie beschrieben aufgebaut. 

Die Schachtwand wird innen ebenfalls mit einer separaten Flächenabdichtung ausgeführt und 

ein Entwässerungs-Einbautopf eingebaut, der an das Notentwässerungssystem angeschlos-

sen wird. Die technischen Systeme sorgen für den Hinweis auf einen möglichen Schaden, 

dass z.B. die Wasserzuführung unterbrochen wurde. Die Schachtwände sind mit leicht zu-

gänglichen Revisionsöffnungen herzustellen. 
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4.8.3 Notentwässerung Typ Türschwellennotentwässerung 

Diese Variante nutzt die Schwellen der Türbereiche (z.B. einer Badtür) um havariebedingt an-

fallendes Wasser abzuführen. 

Die Flächenabdichtung wird auf dem Rohbauboden hergestellt und umlaufend bis zur Ober-

kante Kimmstein ≥ 15 cm und bis zum Fußbodenaufbau des angrenzenden Raumes geführt. 

Die Dichtung ist mit dem Rohboden zu verkleben. In der Türschwelle wird im Fußbodenaufbau 

bis zur Flächenabdichtung eine Entwässerungsrinne mit Klebeflansch verbaut und unterhalb 

des Fußbodenbelags eingedichtet. Die Stoßkante des Fußbodens zum angrenzenden Wohn-

raum wird mit einer leicht überragenden Abschlussleiste eingedichtet. Diese soll überlaufen-

des Wasser in den Wohnraum verhindern. Der Fußbodenaufbau ist mit wasserfesten Materi-

alien herzustellen. Aller Randanschlüsse sind elastisch abzudichten. Wenn mehr als 2000l/h 

Wasser abzuführen sind, sollte in der Türschwelle eine Wanne durch Flächenabdichtung aus-

gebildet werden und ein Einbau-Entwässerungstopf eingedichtet werden. Dieser ist dann im 

Rohbau einzubringen. Ein Abdeckgitter zur Türschwellenabdeckung kann flächenbündig auf-

gebracht werden. 

Die Flächenabdichtung und das Notrohrsystem kann im Nullgefälle hergestellt werden, da 

mögliche der Anstieg über den Kimmstein hinaus verhindert werden soll. 

Die Schachtwand wird innen ebenfalls mit einer separaten Flächenabdichtung ausgeführt und 

ein Entwässerungs-Einbautopf eingebaut, der an das Notentwässerungssystem angeschlos-

sen wird. Die technischen Systeme sorgen für den Hinweis auf einen möglichen Schaden, 

dass z.B. die Wasserzuführung unterbrochen wurde. Die Schachtwände sind mit leicht zu-

gänglichen Revisionsöffnungen herzustellen. 

Holzdeckendurchdringungen sind durch entsprechende Maßnahmen – den Brandschutzanfor-

derungen entsprechend – herzustellen. Genannt seien hier die Beplankung der Holzdecken-

unterseite durch entsprechendes Feuerschutzmaterial und Verfüllen der Rohrschachtführung 

mit Beton o.ä. Material im Bereich des Deckenhohlraums. An den Rohren sind entsprechende 

brandschützende Maßnahmen vorzusehen bspw. eine Brandschutzmanschette. 
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5 Ökologische Aspekte 

In der Gesamtbilanzierung, für die gewählten wesentlichen Mauerwerksmaterialien, ist fest-

zustellen, dass der PEI gesamt beim Lehmstein geringer ist, gegenüber den konventionellen 

Vertretern. Außerdem ist festzustellen, dass die Aufwendung der erneuerbaren Primärener-

gie, durch die hauptsächliche Nutzung der Abwärme zum Trocknen etwa doppelt so hoch ist. 

Daher ergibt sich für den Lehmstein im Gesamtbild für den Einsatz von nichterneuerbaren 

Energien eine positive Bilanz – und damit einhergehend der verringerte Abbau von fossilen 

Ressourcen. 

 

Abb. 23 Diagramm: Vergleich Ökobilanz üblicher konventioneller Mauerwerkssteine zum Lehmstein 

 

Ökobilanz Gesamtaufbau 1 m2 Wand im Vergleich 
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Baustoff verwendete Kunststoffe, hingegen entstammen aus fossilen Energieträgern. Diese 

besitzen ebenfalls Energie stofflicher Nutzung. Jedoch wird bei Verbrennung weiteres CO2 

frei. Aus diesen Gründen wird die fossile stoffliche Energie Baustoffe nicht gesondert betrach-

tet bzw. ausgewiesen. Und die nicht erneuerbare PEI wird unter anderem im Potential Abbau 

abiotischer fossiler Ressourcen hauptsächlich angerechnet. [131] 

Gesamtenergieaufwand zur Herstellung der Materialien von Wandaufbauten mit vorgehängter 

Fassade. 

 

Abb. 24 Diagramm: Vergleich der Wandaufbauten im Hinblick der energetischen Aufwendungen 
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Die Außenwandkonstruktion mit der Vorhangfassade aus nachwachsenden Rohstoffen und 

Lehmmauerwerk schließt in der Ökobilanzierung in allen Bereichen signifikant unter den Wer-

ten der konventionellen Außenwandaufbauten. Das trifft insbesondere auf die Verwendung 

von konventionellen Fassadenunterkonstruktionen aus Aluminium zu. Bei Verwendung der 

Metall-UK verschlechtert sich die Ökobilanz des Gesamtaufbaus auch mit Lehmmauerwerk. 

Die Ökobilanz des WDV-Systems aus den nachwachsenden Rohstoffen nimmt wesentlich 

mehr Primärenergie bei der Herstellung in Anspruch. Da aber ein wesentlicher Anteil auf die 

stoffliche Energie der nachwachsenden Rohstoffe zurückzuführen ist und CO2 gespeichert auf 

Dauer werden kann, ergibt sich im Gesamtbild eine positive Ökobilanz. 

Für die Materialien, die der Witterung ausgesetzt sind, ist für die Haltbarkeit nach [134] fol-

gendes festzustellen, dass die verwendeten Witterungsmaterialien für alle WDV-Systeme o-

der auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen eine Lebensdauer von 40 Jahren aufweisen. 

 

5.2 Rezyklierung / Verwertung / Entsorgung der Einzelmaterialien 

In der Recherche zeigt sich, dass Wandaufbauten mit Nachwachsenden Rohstoffen in der 

Verwertung/Entsorgung im Durchschnittspreis von 10-20�/t liegen. Hingegen liegen die 

Kunststoffe bei 150-200�/t. Die Entsorgung von bspw. Ziegeln liegen mit etwa 15�/t ver-

gleichsweise niedrig. [132]  

Bei Lehmbaustoffen fallen keine Entsorgungskosten an. 

Wandaufbauten mit nachwachsenden Rohstoffen lassen sich mit wesentlich weniger Auf-

wand recyceln bzw. ist die Entsorgung aus ökologischer Sicht unproblematisch. Lehmmauer-

werk lässt sich zu dem vollständig in den Herstellungsstoffkreislauf zurückführen. 

5.2.1 Rezyklierung / Verwertung / Entsorgung 

Mineralische Baustoffe:  

Mineralische Baustoffe sind thermisch nicht verwertbar. 

Lehmmauerwerk: 

Das Lehmmauerwerk besteht aus Lehmsteinen und Lehmdünnbettmörtel und kann vollstän-

dig wiederverwendet und ggf. in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Die Entsor-

gung ist unproblematisch, da es sich im weitesten Sinne um Erdaushub handelt. Zudem ist 

Lehmmauerwerk kein Verbundstoff mit z.B. Kunststoffen oder ähnlichem. Wie die Versuche 
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zeigen, können Reste von Verankerungen bei Abbruch des Lehmmauerwerks sehr gut aus-

sortiert werden. 

Mauerwerkssteine wie Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton: 

Die Wiederverwendung von bspw. von Ziegeln ist zwar möglich, da sie über die Dauer ihre 

Eigenschaften für die baulichen Anforderungen kaum verändern. Aber es ist kaum möglich, 

gerade im Hinblick der sehr filigran hergestellten Scherben, die Ziegel zerstörungsfrei rückzu-

bauen. Deshalb wird der überwiegend mineralische Bauschutt aufbereitet und als Verfüllma-

terial für den Unterbau von z.B. Straßen und Wegen wiederverwertet. Eine Rückführung in 

den Herstellungsprozess ist nur bedingt möglich. Ziegelbruch wird zum kleinen Teil als Zu-

schlagsstoff für die Herstellung neuen Ziegeln oder von Beton verwendet. [132]  

Mineralische Dämmstoffe: 

Es wurde zwar begonnen saubere Baustellenreste zurückzunehmen. Aber derzeit existiert 

kein Verfahren um Mineralfaserdämmung zu recyceln. [132] 

 

Kunststoffe: 

Kunststoffe enthalten stoffliche Energie und sind theoretisch thermisch verwertbar. Aufgrund 

des mineralölischen Ursprungs wäre die thermische Verwertung nicht CO2-neutral. 

Fassadenunterspannbahn aus PET mit PUR beschichtet: 

Einzelne Bestandteile wie PET-Vlies ist recycelbar. Die verwendeten Fassadenunterspannbah-

nen sind mit Polyurethan beschichtet. Ob die Fassadenunterspannbahn recycelfähig sind ist 

nicht bekannt. 

EPS-Dämmstoffe: 

Expandiertes Polystyrol ist zwar theoretisch recycelbar, aber aufgrund der Zusätze von Flamm-

schutzmitteln und aufgrund ökonomisch schlechten Transportbilanz für bspw. Rücknahmen 

existieren aktuell keine Verfahren für ein geeignetes Recycling oder Wiederverwertung. Eine 

thermische Verwertung ist aufgrund der meist bromhaltigen Flammschutzmittel toxisch und 

daher nur unter gewissen Voraussetzungen möglich. [132] Nach [133] wird EPS zum größten 

Teil thermisch verwertet, wobei stoffliches Recycling möglich ist. 

 

Metalle: 

Metalle sind thermisch nicht verwertbar. 
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Alu-Metallunterkonstruktion: 

Aluminiumprofile für Baustoffe werden aufgrund der spezifischen Eigenschaften mit einer be-

stimmten Legierung hergestellt. Daher stammen beinahe alle für den Bau hergestellte Alu-

Profile aus Neuproduktionen. Die Herstellung von Aluminium nimmt den größten Energiebe-

darf in Anspruch. Alt-Aluminium von der Baustelle lässt sich recyceln und wieder einschmel-

zen. [132] 

 

Nachwachsende Rohstoffe: 

Nachwachsende Rohstoffe besitzen einen hohen Anteil an gespeicherter Energie. Bei der 

thermischen Verwertung wird das durch das Wachstum gebundene CO2 wieder frei. Die ther-

mische Verwertung ist damit CO2-neutral und grundsätzlich möglich. 

Bauholz und Holzwerkstoffe: 

Ein Viertel des Bauholzes wird derzeit wiederverwertet z.B. als Späne für Spanplatten. Alle 

weiteren Reste werden thermisch verwertet. [132] 

Holzfaserdämmung und Hanfdämmvlies: 

Werden aufgrund der Flammschutzzusätze thermisch verwertet. 
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6 Ausblick 

6.1 Weiterentwicklung des Lehmmauerwerksteins 

Die Versuche mit den Teststeinen haben gezeigt, dass wegen der gestellten hohen Anforde-

rungen an das Lehmmauerwerk eine gleichbleibend hohe Qualität der Steine sichergestellt 

werden muss. Die Teststeine wiesen zum Teil starke Vorschädigungen auf, die die Versuchs-

ergebnisse beeinträchtigte. Für die Weiterentwicklung des Lehmmauerwerkssteins für tra-

gendes Lehmmauerwerk gibt es Forschungsbedarf hinsichtlich der: 

Steinqualität 

Das Schwindverhalten muss bei der Herstellung berücksichtigt werden, so dass Vor-

schädigungen des Steingefüges vermieden werden. Dafür muss die passende Stein-

geometrie gefunden werden, die zum ein Festigkeitsverhalten mit minimaler Streuung 

aufweist und als geeigneter Befestigungsuntergrund dienen kann. 

Das Mischungsverhältnis Steinmaterials sollte experimentell verbessert werden. Der 

Teststein von Wienerberger enthielt Porosierungsmittel, die sich negativ auf das 

Brandverhalten des Steins auswirken. Tragende Lehmsteine sollten keine Porosie-

rungsmittel als Zuschlagsstoff enthalten. Die Teststeine von GIMA sind insgesamt 

sehr fest, aber durch Zuschläge wie Splitt sehr spröde und neigte zu Ausbrüchen und 

Abplatzern. Zudem quillt das Steinmaterial bei Wassereinwirkung stark. 

Die Steinmischung sollte so eingestellt werden, dass die leichten Sprödbrüche und 

starkes Schwinden durch Trocknung auf ein Mindestmaß begrenzt werden können. 

Die Abstimmung der Steinmischung nach Eigenschaften der Tonminerale (Quellen-

Schwinden) ist ebenfalls vorzunehmen. 
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6.2 Testphase – genutztes Wohnhaus 

Bauteilanschlüsse 

In einem Testhaus, das z.B. von einer Familie genutzt wird, sollen alle wesentlichen 

Anschlüsse hergestellt und auf Praxistauglichkeit werden. 

Baustelle / Herstellung 

Während der Bauphase müssen alle erforderlichen Schritte dokumentiert werden und 

Hindernisse herausgestellt werden. 

Baukosten / Bauplanung 

Für die Bauplanung ist es wichtig die Bauzeiten und Abläufe zu dokumentieren und mit 

konventionellen Bauablaufdaten abzugleichen. Die Baukosten sind zu dokumentieren 

und aufzuschlüsseln, um präzise Baukostenplanungen durchführen zu können. 

Langzeituntersuchungen 

Verformung, wie Längenänderung bedingt durch bauphysikalische Einflüsse, müssen 

im Langzeitverhalten untersucht und aufgezeichnet werden. Aufzeichnungen von 

Feuchte- und Temperaturmessung an den Wandinnenseiten und an der Wandaußen-

seite zwischen Dämm- und Mauerwerksebene sollten ganzjährig erfolgen. Ganzjährige 

raumklimatische und außenklimatische (der direkten Gebäudeumgebung mit anschlie-

ßendem Wetterdatenabgleich) Messwertaufzeichnung sollen Aufschluss darüber ge-

ben, wie sich der Wandaufbau im wechselseitigen Bezug zum Außen- und Innenraum-

klima verhält. 

Unterputzdehnmessstreifen sollen zur Messung und Aufzeichnung der Langzeitverfor-

mung, wie Kriechverhalten und Längenänderungen, am Mauerwerk installiert werden. 

Des weiteren soll die Langzeitverformung in der Fläche mind. eine Außenwand von 

Innen durch ein fest installiertes photogrammetrisches System erfasst werden.  

Feuchtemessungen Sockelübergänge, Dachanschlüsse und Fassadenbereiche sollen 

zudem potentielle Schwachstellen aufzeigen. 

Potentielle Baufehlerquellen 

Während der Nutzung sollen die wesentlichen Anschlusspunkte, mittels vorher defi-

nierte Kontrollstellen / -öffnungen, regelmäßig beobachtet und dokumentiert werden. 

Mögliche Schäden müssen nach Art klassifiziert und Herkunft unterschieden werden. 
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Radioaktive Strahlung 

Lehm als Stoff an sich ist nicht radioaktiv. 

Nach dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) enthalten aber alle mineralischen Bau-

stoffe natürlich vorkommende Radionuklide. Eine gesundheitlich relevante Strahlenbe-

lastung entsteht dadurch normalerweise nicht. [146] 

Eine natürliche Strahlung tritt durch verschiedene Radionuklide auf. Die radioaktive 

Strahlung ist dann zum einen abhängig von der jeweiligen Herkunft des Grundstoffs 

Lehm. Je nach Herkunft schwanken die Einlagerungen der verschiedenen Nuklide er-

heblich. Durch Zerfallsprozesse eingelagerter radioaktiver Nuklide wird Radon und 

Thoron freigesetzt. Die Radonisotope werden nach Errichtung der Gebäude durch Aus-

lüften der Wände langsam abgegeben, so dass auch lange nach der Fertigstellung von 

Gebäuden aus Lehm radonbedingte Strahlungsbelastung auftreten kann. Je nach Ge-

biet und Lagerstätte wurde in Wohngebäuden Radioaktivität durch freigesetztes Ra-

don in der Raumluft gemessen. [145] und [146] 

Der wesentliche Einfluss der potentiellen Strahlenbelastung durch Radonvorkommen 

in der Raumluft hat das Baugebiet – besonders in Bodennähe und im Keller. Der haupt-

sächliche Anteil des Radonvorkommens tritt durch den Zerfall natürlich vorkommender 

Radionuklide, wie Uran-238, Thorium-232 sowie Kalium-40, im Erdboden auf. Der Ein-

tritt von Radon erfolgt dann im Keller oder in Räume in Bodennähe aufgrund von Rissen 

und leichten Schädigungen im Bauwerk. Nachfolgend die Untersuchungsempfehlung 

nach Gefährdungskarte. Es wird angemerkt, dass die Untersuchungen ebenfalls für 

Neubauten in Gefährdungsgebieten empfohlen werden, um Maßnahmen zur Sanie-

rung bewerten zu können. [145] und [146] 

Anders als bei Radon ist das Auftreten von Thoron, das den Eintritt ins Gebäude über 

das Erdreich wegen seiner kurzen Halbwertszeit von 55s kaum übersteht, ausschließ-

lich über den Zerfall von eingelagertem Thorium im Baustoff zu erwarten – der raum-

abgrenzenden Wand. Die gesundheitliche Bedeutung von Thorium ist noch zu erfor-

schen. Üblicherweise ist die auftretende Strahlung ausgehend von Thorium im Ver-

gleich etwas höher als Ziegel aber deutlich geringer als Granit. [145] und [146] 

Obwohl nach BfS keine gesundheitsschädigende Wirkung von Radon aus Lehmbau-

stoffen zu erwarten ist und gut erforscht sei, ist dennoch eine Langzeitmessung anzu-

streben, um die gesundheitliche Bedeutung von Thoron in Gebäuden mit modernen 

Lehmmauerwerkswänden zu erforschen. 
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Über das Forschungsthema hinaus bedeutet das, dass der Baustoff ansich geprüft 

werden sollte. Welche Radionuklide sind in welcher Größenordnung vorhanden? Wie-

viel Strahlung kann je Isotop des Radons in der Raumluft gemessen werden? Wieviel 

Radonfreisetzung sind durch die Radonisotope perspektivisch zu erwarten? 

Die Strahlenbelastung sollte daher über einen langen Zeitraum der Nutzung gemessen 

werden. Zu welchen Zeiten tritt die größte Strahlung auf? Und in welchen Räumen tritt 

die Strahlung auf? 
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7 Chancen – abschließend zusammengefasst 

Industriestandort Deutschland 

Wie in der Arbeit herausgestellt, ist der Mauerwerksziegel der im Wohnungsbau am 

meisten verwendete Baustoff mit einer bisher stabilen Marktposition. Begründet mit 

der Annahme, dass Baukeramik weiterhin benötigt und produziert werden wird, wäre 

es sinnvoll und technisch möglich die Produktion von Lehmsteinen in den vorhandenen 

Werken zu integrieren und die Abwärme des Brennprozesses für die Trocknung der 

Lehmsteine zu Nutze zu machen – wie es derzeit schon für die Trocknung der Ziegel-

rohlinge vor dem Brennen üblich ist. Es könnte dadurch nicht nur Energie gespart wer-

den, sondern ein neuer Baustoffmarkt für die herstellende Industrie mit minimaler Neu-

investition erschlossen werden – die Infrastruktur ist schon vorhanden. 

 

Gesellschaftliche Debatte Umweltbewusstsein 

Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung und der zunehmenden Umweltver-

schmutzung, wird mit der vorliegenden Arbeit ein Beitrag geleistet sich der Erfüllung 

ökologischer Anforderungen unserer Gesellschaft anzunähern. Mit einem niedrigen 

Energieverbrauch bei der Produktion der Steine und bei der Verwendung nachwach-

sender Rohstoffe, ohne dabei die Anforderungen an zeitgemäßes Bauen zu vernach-

lässigen, ist es möglich den CO2 Verbrauch aus fossilen Brennstoffen zu minimieren 

und zudem CO2 aus der Umwelt durch Verwendung nachwachsender Rohstoffe zu 

binden. Es wird mit der Arbeit die Chance formuliert, dass es möglich ist umweltbe-

wusst und mit konventionellen Methoden zeitgemäße Gebäude zu errichten, die einen 

Beitrag leisten können die globale Erwärmung zu begrenzen und wertvolle fossile Res-

sourcen zu schonen. 

 

Wohnungsbau / Wohnungsmarkt 

Mit der Arbeit wird ein Beitrag geleistet, für den Wohnungsmarkt einen weiteren Bau-

stoff zugänglich zu machen, der für die Wohnbehaglichkeit von Vorteil ist und damit 

den Wohnwert im Sinne der Wohnqualität steigern kann. Mit dem modernen Lehm-

steinmauerwerk entsteht ein neuer moderner Baustoff in alter Tradition, der viele Vor-

teile vereint: 
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Abb. 25 Baustoffe zusammengefasst in Vorteilen und Nachteilen – überwiegend Vorteile von Lehm als 
Baustoff im Vergleich zu anderen Baustoffen, siehe [131] 

 

Entgegen der Darstellung von Pfoh [131] konnte mit der vorliegenden Arbeit nachge-

wiesen werden, dass das Vertrauen in die Festigkeit von Lehmmauerwerk im Zusam-

menspiel Entwurfs- und Konstruktionsgrundsätze nicht mehr als Nachteil gelten muss, 

sondern als Vorteil gewertet werden kann.  
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